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LCC INGENIERIA, S.A.

Direccion: Republica de Panama, Tocumen, Edificio Ofidepositos Tocumen Il, Galera 8B
Tel.: 292-5282Correo electrénico: victor@ lccpanama.com

El presente alcance de acreditacion fue otorgado por el Consejo Nacional de Acreditacion, conforme a
los criterios recogidos en la Norma DGNTI-COPANIT-ISO/IEC 17025:2006 como Laboratorio de
ensayos, mediante Resolucion No. 11 de 26 de mayo de 2017 y certificado de acreditacion No. LE-054.

Métodos acreditados

Ao de

.l Titul | En
Versién tulo del Ensayo

N°. Producto Ensayo

Preparacion y curado de
1 Concreto | especimenes de concreto para 2013 ASTM C 192/C192M
Ensayos de Laboratorios

Esf la flexion del t
2 Concreto | o \€rz0 @ fatiexion del concreto 2010 ASTM C 78/C78M
(Viga simple con carga en los tercios)

3 Concreto | A\Sentamiento del concreto de 2012 ASTM C 143/C143M
cemento hidraulico

Temperatura del concreto de

4 Concreto . - 2012 ASTM C 1064/C1064M
cemento hidraulico recién mezclado

5 Concreto | Muestreo del concreto recién 2014 | ASTM C172/C172M
mezclado
Preparacion y curado de

6 Concreto | especimenes de ensayo de concreto | 2012 ASTM C31/C31M
en obra

7 Concreto | Resistencia a compresion de 2014 | ASTM C39/C39M
especimenes cilindricos de concreto

8 Aceros Ensayo de tension y doblamiento de 5014 ASTM A615/A615M

productos de acero
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