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Alcance de la Acreditación 
 

CEMENTO BAYANO, S.A. 
 
 

Dirección: Corregimiento de Chilibre, Calzada Larga 
Distrito de Panamá, Provincia de Panamá 

 
Tel.: (507) 278-8900  Fax (507) 278-8915 

 
Correo electrónico: melina.ortega@cemex.com.pa 

 
Está acreditado por El Consejo Nacional de Acreditación, conforme a los criterios recogidos en 
la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025:2005 como Laboratorios de Pruebas y Ensayos, las 
instalaciones ubicadas en Calzada Larga, Corregimiento de Chilibre de acuerdo a la última 
versión de los siguientes métodos de ensayo 

 

Ensayos acreditados 

Producto Título Método 

Cemento Tipo I 

GU 

Flexicem 
ASTM C 430-96 (2003)  Determinación de la Finura utilizando malla 325 

Vía Húmeda 

Cemento tipo I 

GU 

Flexicem 
ASTM C114-04  Residuo Insoluble 

Cemento Tipo I 

GU 

Flexicem 
ASTM C151-00 Determinación de la Expansión de Cemento 

Cemento Tipo I 

GU 

Flexicem 
ASTM C451-05 Determinación el falso fraguado 
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Ensayos acreditados 

Producto Título Método 

Cemento Tipo I 

GU 

Flexicem 
ASTM C191-04b Determinación del tiempo de fraguado VICAT  

Cemento Tipo I 

GU 

Flexicem 
ASTM C187-98  Determinación de consistencia normal en el 

cemento 

Cemento Tipo I 

GU 

Flexicem 
ASTM C1038-01 Determinación de la expansión de morteros de 

cemento Portland 

Cemento Tipo I 

GU 

Flexicem 
ASTM C114-05 Pérdida al Fuego 

Cemento Tipo I 

GU 

Flexicem 
ASTM C204-00 Determinación de la superficie específica 

(BLAINE) 

Cemento Tipo I 

GU 

Flexicem 
ASTM C109/C109M-02 Determinación de la resistencia a la compresión 

Cemento Tipo I 

GU 

Flexicem 
ASTM C114-2004 Análisis químico de cemento hidráulico 

 
 

 
 


